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Determinacao de fibras celulésicas e amido em cavacos
laminados de trés espécies de bambu gigante

Starch and cellulosic fibers determination from laminated

chips of three giant bamboo species

Anisio Azzini
Antonio Ludovico Beraldo

RESUMO: Foram determinados os teores de amido e fibras celulésicas em cavacos laminados
obtidos a partir de internddios provenientes das regiées basal, mediana e apical de colmos de
trés espécies de bambu gigante (Dendrocalamus giganteus Munro, Gigantochloa verticillata
Munro e Guadua angustifolia Kunth). Os teores de amido (17,00 a 38,28 g/kg) e fibras celulésicas
(503,95 a 615,09 g/kg) nédo variaram em fungdo da espécie, mas em funcédo da regido de
amostragem do colmo. O didmetro dos granulos de amido foi menor na espécie D. giganteus
(7,30 ym) em comparagéo com as espécies G verticillata (7,81 um) e G. angustifolia (7,98 pm).
O comprimento das fibras celul6sicas foi de 2,89, 2,86 e 1,71 mm, respectivamente, para as
espécies G verticillata, D. giganteus e G angustifolia.
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ABSTRACT: The contents of cellulosic fibers and starch from laminated chips were determined
in internodes from basal, middle and top regions culms of three giant bamboo species
(Dendrocalamus giganteus Munro, Gigantochloa verticillata Munro and Guadua angustifolia
Kunth). The contents of cellulosic fibers (503.95 to 615.09 g/kg) and starch (17.00 to 38.29 g/kg)
did not range in function of bamboo species, but in function of culm sampling regions. Starch
granule diameter was smaller in D. giganteus (7.30 ym) in comparison with G verticillata (7.81
um) and G angustifolia (7.98 pm) species. Cellulosic fibers length was 2.89, 2.28 and 1.71 mm,
respectively, for G verticillata, D. giganteus and G angustifolia species.
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INTRODUGAO

Nos ultimos anos, tem-se observado um
crescente interesse pelo bambu como maté-
ria-prima fibrosa, com varias possibilidades de
utilizagdo, tanto em nivel industrial para pro-
ducéo de celulose e papel, como em nivel de
pequenas propriedades rurais, como materi-
al estrutural para constru¢des simples. A ve-

locidade de crescimento dos colmos € uma
das caracteristicas marcantes do bambu, po-
dendo atingir mais de 0,50 m em 24 horas.
Esse rapido desenvolvimento vegetativo das
touceiras viabiliza elevadas producgdes de
material fibroso por unidade de area, em ci-
clos relativamente curtos de colheita (2 a 3
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anos), em comparagdo com as espeécies
arboreas.

A presenga de amido nos colmos é a prin-
cipal caracteristica quimica do bambu, tornan-
do possivel sua utilizagao industrial como ma-
téria-prima celulésica e energética, através da
produgao conjunta de celulose ou fibras
celulésicas para papel e amido, tanto na forma
granular, como na forma de etanol, ap6s sua
sacarificacdo, conforme mostraram os trabalhos
de Azzini (1981 e 1984), Azzini et al. (1987) e

Azzini e Gondim-Tomaz (1996). Para essa pro-
ducdo conjunta tem-se utilizado a espécie
Bambusa vulgaris, por ser mais cultivada para
producao de celulose e papel, principalmente
nos Estados do Maranh&o e Pernambuco. E
uma espécie de porte médio, quanto as dimen-
sbes dos seus colmos.

No presente estudo, foram determinados os
teores de fibras celul6sicas e amido, obtidos a
partir de cavacos laminados de trés espécies
de bambu gigante.

MATERIAL E METODOS

Foram utilizadas trés espécies de bambu
de porte alto conhecidas na pratica como bam-
bus gigantes (Dendrocalamus giganteus Munro,
Gigantochloa verticillata Munro e Guadua
angustifolia Kunth), provenientes de plantagdes
existentes no Nucleo Experimental de Campi-
nas (IAC). Para cada espécie foram utilizados
trés colmos, com idade aproximada de 3 anos.
A amostragem para as varias determinacdes
tecnolégicas foi efetuada nos internddios das
regides basal, mediana e apical de cada col-
mo. Para cada intern6dio determinaram-se os
volumes de sua massa fibrosa e vazio, em fun-
¢éo de seu comprimento e didmetros interno e
externo.

O desfibramento dos cavacos obtidos nos
internddios, visando a extragdo do amido e se-
paracao da fragao fibrosa, foi conduzido em
liquidificador de copo invertido, com tempo de
desfibramento de 30 segundos e relagdo mas-
sa de cavacos e a quantidade de 4gua, de 1:33,
conforme procedimento descrito por Azzini
(1984). Para a obtengéo dos cavacos, as pare-
des dos internddios foram laminadas na dire-

¢éo longitudinal, com o auxilio de um laminador
(enxd), procurando-se obter cavacos com es-
pessura da ordem de 0,5 mm.

Os teores de amido e fragbes fibrosa e re-
sidual, obtidos ap6s o desfibramento dos cava-
cos, foram calculados em relacdo a massa seca
inicial dos cavacos. As fibras celuldsicas foram
obtidas a partir da deslignificacdo das fracdes
fibrosas em solug&o altamente oxidante, com-
posta de acido acético glacial (50%), agua oxi-
genada (40%) e agua destilada (10%). Os teo-
res de fibras celuldsicas foram calculados em
relagdo a massa seca inicial, tanto da fragao
fibrosa como dos cavacos. As dimensdes das
fibras celulésicas, quanto ao comprimento, lar-
gura, lumen e espessura da parede celular, fo-
ram obtidas em microscépio 6ptico provido de
ocular com escala e filamento movel. Para cada
regido do colmo foram medidas 75 fibras para
o comprimento e 90 para as demais dimensées
da fibra, num total de 945 fibras. Paralelamen-
te a medicdo das fibras celulésicas, determi-
nou-se o didmetro dos granulos de amido. Para
cada espécie foram medidos 50 granulos.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Os valores para o volume dos internddios e
de seus componentes basicos (massa fibrosa
e vazio), nas diferentes regides do colmo (base,

meio e ponta), encontram-se na Tabela 1. O
internédio com maior volume foi observado na
espécie D. giganteus (3454 cm?®), em compara-
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¢ao com as espécies G verticillata (2180 cm?®)
e G angustifolia (710 cm?®). O menor volume do
internodio na espécie G. angustifolia esta asso-
ciado, basicamente, ao seu menor comprimen-
to, que é uma caracteristica bioldgica da espé-
cie. Os internédios da base dos colmos apre-
sentaram maior volume de massa fibrosa (57,2
a 67,1%) e menor quantidade de vazio (32,9 a
42,8%), do que os internddios provenientes das
regibes mediana e apical.

Os teores de amido (17,00 a 38,28 g/kg) e
fragdes fibrosas (608,11 a 742,95 g/kg) e resi-
dual (127,91 a 182,37 g/kg) ndo variaram signi-
ficativamente em funcdo da espécie, mas em
funcéo das regides do colmo, conforme dados
apresentados na Tabela 2. Para as espécies D.
giganteus e G. verticillata os maiores teores de
amido e fracao fibrosa foram observados nas
regides medianas dos colmos. Esses teores ndo
variaram nos colmos da espécie G angustifolia.
As quantidades de amido extraidas por espé-
cie (20,34 a 27,14 g/kg) foram menores do que
aquela obtida para a espécie Bambusa vulgaris
(69,12 g/kg), conforme dados de Azzini e
Gondim-Tomaz (1996).

0 didmetro dos granulos de amido variou
de 7,30 ym para a espécie D. giganteus a 7,98
um para G. angustifolia, conforme dados apre-
sentados na Tabela 3. Esses valores estao den-
tro dos limites observados por Toledo et al.
(1987), para a espécie Guadua flabellata (1,00
a 12,00 ym).

Os teores de fibras celulésicas, calculados
em fung&o da massa inicial dos cavacos (329,96
a 430,98 g/kg) e fracao fibrosa (502,27 a 615,09
g/kg), sao apresentados na Tabela 4. Esses va-
lores variaram com as regides do colmo e nao
com a espécie, sendo a regido basal a que apre-
sentou maior teor de fibras, principalmente
quando calculada em relacdo a fragéo fibrosa
dos cavacos. Em relagédo aos cavacos, o teor
de fibras celulésicas fornecido pela espécie D.
giganteus (397,28 g/kg) esta bem préximo da-
quele obtido por Ciaramello e Azzini (1971). Os
teores de fibras celulésicas obtidos a partir dos
cavacos (358,99 a 397,28 g/kg) sao inferiores
ao da espécie Pinus elliottii (501,00 g/kg), con-
forme dados de Gomide et al. (1988).

As dimensdes das fibras celulésicas, quanto
ao comprimento, largura, parede celular e

Tabela 1. Volume dos internddios e de seus componentes basicos (massa fibrosa e vazio) em trés espécies

de bambu gigante (média de trés determinagdes).

(Internodes volume and its basic components (fibrous mass and hollow space) for three giant bamboo

species (average of three replications)).

Espécie Regido do colmo Internédio (cm?3) Massa fibrosa(cm?®) Vazio(cm?3)
D. giganteus Base 3453 1976 1477
Meio 5342 2031 3311
Ponta 1566 571 994
Média 3454 1526 1928
G. verticillata Base 1758 1179 579
Meio 3053 1148 1904
Ponta 1730 564 1167
Média 2180 964 1217
G angustifolia Base 786 473 312
Meio 860 333 527
Ponta 485 194 291
Média 710 333 377
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[umen, encontram-se na Tabela 5. As fibras
celulésicas mais longas foram fornecidas pe-
las espécies G. verticillata (2,89 mm) e D.
giganteus (2,86 mm) em comparagdo com a
espécie G. angustifolia (1,71 mm). Para as es-
pécies G. verticillata e G. angustifolia o compri-

mento das fibras ndo variou nas diferentes re-
gides do colmo, contrastando com a espécie
D. giganteus, cujas fibras mais longas foram
observadas na base e no meio dos colmos.
Em comparagao com as espécies arboreas,
tradicionalmente utilizadas na producao de ce-

Tabela 2. Teores de amido e fragdes fibrosa e residual em trés espécies de bambu gigante (médias de nove repeticdes)

(Starch content and fibrous and residues fraction for three giant bamboo species (average of nine replications))

Espécie Regido do colmo  Amido (g/kg)

Fragao fibrosa (g/kg)

Fracao residual (g/kg)

D. giganteus Base 21,492 700,682 140,712
Meio 38,282 689,922 182,372
Ponta 21,66° 740,042 175,822
Média 27,142 710,212 166,302
F 21,50 0,68 " 2,67 s
D.M.S. 9,03 -
CV (%) 13,27 7,79 14,28
G verticillata Base 17,00° 608,11° 176,772
Meio 23,842 728,832 141,762
Ponta 20,19° 742,952 159,982
Média 20,342 693,302 159,502
F 18,44™ 14,77 5,26
D.M.S. 3,45 83,69 33,13
CV (%) 6,76 4,82 8,29
G. angustifolia Base 29,692 655,692 147,602
Meio 24,302 691,722 127,912
Ponta 25,562 693,932 162,292
Média 26,522 680,452 145,932
F 1,39 ns 2,49 s 2,74 ns
D.M.S. _
CV (%) 15,62 3,46 12,37

Tabela 3. Didmetro dos granulos de amido obtidos em colmos de
trés espécies de bambu gigante (médias de 50 repeticdes)

(Starch diameter granules obtained in culms of three giant bamboo

species (average of fifty replications))

Espécie Diametro dos granulos de amido (um)

G. angustifolia
G verticillata

D. giganteus

7,982
7,812
7,30°
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Tabela 4. Teores de fibras celul6sicas em trés espécies de bambu gigante (médias de nove repeticdes)

(Cellulosic fibers content in three giant bamboo species (average of nine replications))

Espécie Regido do colmo  Fibras celulésicas nos cavacos Fibras celuldsicas na fragao fibrosa
Dendrocalamus Base 430,982 615,092
giganteus Meio 387,91° 562,25°
Ponta 372,95° 503,95°
Média 397,282 560,432
F 21,44" 35,67
D.M.S. 28,24 40,40
CV (%) 2,88
Gigantochloa Base 329,96° 550,942
verticillata Meio 401,412 542,60°
Ponta 399,98° 538,362
Média 377,122 543,972
F 25,717 4,63"
D.M.S. 11,05 -
CV (%) 1,19
Guadua Base 355,972 542,892
angustifolia Meio 367,612 531,442
Ponta 353,402 509,27°
Média 358,992 527,872
F 2,76 s 6,58
D.M.S. 28,92
CV (%) 2,19

lulose e papel, o comprimento das fibras
celulésicas das espécies estudadas ocupa uma
posicao intermediaria entre as fibras do
eucalipto (1,0 mm) e pinus (3,5 mm), respecti-
vamente fornecedores de fibras curtas e lon-
gas. Para a largura das fibras (16,30 a 21,19
um), parede celular (6,46 a 8,63 pm) e lumen
(2,84 a 5,29 ym) houve variagdes significativas
entre as regides do colmo para as dimensdes
do limen e parede celular, respectivamente,
para as espécies G, angustifolia e G. verticillata.
Na espécie G. angustifolia, o maior lumen foi
observado nas fibras provenientes da base dos
colmos. Para a espécie G. verticillata, as fibras
da ponta dos colmos apresentaram maior pa-
rede celular. Em comparagéo com as fibras pro-
venientes de espécies arboreas, as fibras estu-

dadas s&o consideradas estreitas, com pouco
limen e espessa parede celular.

As relagbes entre as dimensdes médias das
fibras (indice de enfeltramento, fragao parede
e coeficiente de flexibilidade) sdo apresentadas
na Tabela 6. Os indices de enfeltramento do D.
giganteus e do G. verticillata foram semelhan-
tes e superiores ao do G. angustifolia. Em com-
paracao com as fibras provenientes de espéci-
es arbodreas, as fibras estudadas apresentaram
valores mais elevados para indice de
enfeltramento e fracdo parede. Para o coefici-
ente de flexibilidade, observou-se o efeito in-
verso. As fibras de bambu, em decorréncia das
relacdes observadas, sao rigidas e pouco flexi-
veis.
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Tabela 5. Dimensdes das fibras celulésicas em trés espécies de bambu gigante.

(Cellulosic fibers dimension in three giant bamboo species).

Espécie Regiao Comprimento (mm) Largura (um) Parede celular (um) Lamen (um)
do colmo Média de 75 fibras Média de 30 fibras Meédia de 30 fibras Média de 30 fibras
Dendrocalamus  Base 2,862 19,70 7,712 4,282
giganteus Meio 3,182 21,05 8,492 4,072
Ponta 2,54° 19,17 7,432 4,312
F 13,05 _ 2,44 s 0,09 ns.
D.M.S. 0,39 _ - -
CV (%) 5,42 - 7,74 18,18
Gigantochloa Base 2,942 18,41 6,56° 5,292
verticillata Meio 2,932 20,12 7,72% 4,682
Ponta 2,802 21,19 8,632 3,932
F 0,73 s _ 15,217 3,60 "
D.M.S. - _ 1,15 -
CV (%) 5,45 - 6,03 13,46
Guadua Base 1,712 17,81 6,462 4,892
angustifolia Meio 1,792 17,23 7,012 3,210
Ponta 1,632 16,30 6,732 2,84°
F 3,73 s _ 4,05 s 23,87
D.M.S. - _ - 0,97
CV (%) 4,37 — 3,52 10,64

Tabela 6. Relagbes entre as dimensdes das fibras em trés espécies de bambu gigante.

(Ratio among fiber dimensions in three bamboo species).

Espécie Regido indice de Fracao Coeficiente
do colmo enfeltramento parede (%) de flexibilidade (%)

D. giganteus Base 145 78,3 21,7
Meio 151 80,7 19,3
Ponta 133 77,5 22,5
Média 143 78,8 212

G verticillata Base 159 71,3 28,7
Meio 146 76,7 23,3
Ponta 132 81,5 18,5
Média 146 76,5 23,5

G. angustifolia Base 96 72,5 27,5
Meio 104 81,4 18,6
Ponta 100 82,6 17,4

Média 100 78,8 21,2
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CONCLUSOES

v Os teores de amido (17,00 a 38,28 g/kg) e
fibras celulésicas (503,95 a 615,09 g/kg) nao
variaram em fungéo da espécie, mas em fun-
¢éo da regido de amostragem no colmo;

v O didmetro dos granulos de amido foi menor
na espécie D. giganteus (7,30 um) em compa-

ragdo com as espécies G verticillata (7,81 um)
e G. angustifolia (7,98 pm);

v' comprimento das fibras celul6sicas foi de
2,89, 2,86 e 1,71 um, respectivamente, para as
espécies G. verticillata, D. giganteus e G.
angustifolia.
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